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ÚFE: Optická lokální detekce pH
stanovení pH <5,5 ; 7,0> s rozlišením ~ 1 µm v kultuře/buňkách

 

Řešené otázky: 

 detekční metoda (fluorescenční) 
 pH převodník (BCECF) 
 imobilizace (v xerogelu TEOS) 
 stabilní excitace (SMFL λ~473 nm) 
 sonda (vláknový taper Ø 3-60 μm) 
 uspořádání a detekce v mikroskopických preparátech 

 

Schéma detekce Uspořádání na inverzním 
mikroskopu

Vláknový taper o průměru 8,5 μm (optická sonda)

Taper s ochrannou vrstvou ITO (vpravo) při pokusu o penetraci buňky

http://remorost.ueb.cas.cz/
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