
Priprava monovrstev Pt nanocastic elektroforetickou depozici z nepolarnich

roztoku

Pracovnici tymu Nanomaterialy se zabyvaji popisem transportu elektrickeho naboje 

v polovodicovych nanostrukturach. Jednou z moznostf prf pravy kontaktu v nanometrovem 

meritku je elektroforeticka depozice kovovych nanocastic na polovodicove substraty. 

Pro pochopeni zakladnich mechanismu elektroforeticke depozice je zasadni identifikovat 

zpusob vzniku elektrickeho naboje na jednotlivych nanocasticich v nepolarnim koloidnim 

roztoku, ze ktereho nanocastice deponujeme. Pracovnici vytvorili matematicky model, ktery 

predpoklada, ze v nepolarnim koloidnim roztoku existuje maly zlomek reverznich micel, ktere 

nesou elektricky naboj. Tyto nabite micely se pak adsorbuji na jednotlive nanocastice a nabiji 

je (viz obrazek 1 ). Kvalitativni vysledky tohoto modelu pak osvetlily promenlivost naboje 

na nanocasticich v zavislosti na odstranovani nadbytecnych reverznich micel pomoci 

centrifugace a dale pomohly k pochopeni mechanismu vzniku morfologicky ruznych typu 

nanesenych vrstev v zavislosti na koncentraci naboje v roztoku [1]. 
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Obr. 6 Schematicke znazornenf pff pravy monovrstvy platinovych nanocastic pomocf 
elektroforeticke depozice. 

Nejprve je treba pomoci centrifugace upravit naboj, ktery nesou jednotlive nanocastice 

v nepolarnim koloidnim roztoku (vlevo). Uprostred je schematicky znazornen proces 

elektroforeticke depozice - opacne nabite substraty mezi sebou vytvari pole, ktere usmernuje 

pohyb nanocastic v koloidnim roztoku a umoznuje tak jejich depozici. Vpravo vidime snimek 

ze skenovaciho elektronoveho mikroskopu, na kterem je zobrazena monovrstva platinovych 

nanocastic na kremikovem substratu, ktera byla pripravena touto metodou. 
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