4. Rustové mechanizmy polovodi¢ovych nanostruktur pfipravenych z roztoku

Rust polovodi¢ovych nanostruktur z roztokd ve statickych reaktorech je pro svou experimentalni
nenarocnost Siroce vyuzivanou metodou s potencialem vyuziti v elektronice a optoelektronice. Tym
Pfipravy a charakterizace nanomaterialt navrhnul litografické metody pro presnou kontrolu nukleace
nanostruktur a s pomoci teoretického modelovani detailné popsal jejich rustové mechanismy a
¢asovou zavislost rychlosti rustu [1]. Vysledky umoZiuji pfipravovat nanostruktury s pfesné
definovanou morfologii a fyzikalnimi vlastnostmi pro specifické aplikace, jako jsou solarni ¢lanky,
piezoelektrické nanogeneratory ¢i UV fotodetektory.

Obr. 4 Znazornéni rozloZeni koncentrace rustovych jednotek v okoli periodickych poli nanotycek
ZnO v zavislosti na jejich geometrickém usporadani. Koncentracni profil byl modelovan s vyuzitim
experimentalné stanovenych rychlostnich konstant ristu. Obrazek ukazuje dva limitni pfipady ristu
— difuzné limitovany rast, pfi kterém je rychlost rastu nanotycek silné zavisla na poloze v ramci
periodického pole a reakéné limitovany rast, kdy je naopak rychlost rastu nanotyéek nezavisla na

Jejich poloze a je ovlivnéna pouze rychlosti zabudovavéani riastovych jednotek do krystalické mrizky
nanotycek samotnych.
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